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Napiecie nominalne

Pojemnos¢é nominalna

© Battery

SBL 100-12HR

(12V 2527W)

12V

2527 W / 10min do 1,67 V/celg
90 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele

306.5 |
h |
Dtugosé 306,5 mm !
Wymiary Szerokosé 168,5 mm :
B
o
Wysokos¢ / wys. catkowita 210/215 mm H
|
Waga ~ 29,0 kg
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwieziony !
Technologia wykonania w separatorach z wiékna szklanego
9 Y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa
wyposazona w zawory bezpieczenstwa
Projektowana zywotnos¢ 15 lat (dla pracy buforowej) i F =
Rezystancja wewnetrzna ~ 5,5 mQ (w stanie petnego natadowania) o &
&
3
Roztadowanie -20°C ~ +60°C
Dopuszczalny_zakres Ladowanie 0°C ~ +50°C
temp. otoczenia
Sktadowanie -20°C ~ +60°C
Maksymalny pr:
aksymalny prad 900 A (5 sek.)
roztadowania
Prad zwarciowy 2100 A
Maksym_alny prad 270A
tadowania
Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC a
Napiecie tadowania —
Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC <
e EMERGENCY
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C N\ UPS P, AN LIGHTING _/
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamoéwienie UL94-V0) # N\ AL “\
£> ?..r
Rodzaj terminala gwint wewnetrzny M8 (moment dokrecenia 10 + 12 Nm) =] AGM
DC POWER SECURITY BATTERY
ENERCY
\-_ il ) \-_ SUFPLY) \-_ SYSTEMS )
CHRAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)
Napigcie / czas 5min 8 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min 90 min
9.6V 317,10 271,50 244,20 194,00 155,80 114,20 65,70 48,60
10.0V 293,40 254,70 229,10 183,90 145,40 108,90 62,60 46,30
10.2V 281,20 245,70 220,90 178,20 139,80 105,80 60,80 44,90
105V 265,60 233,50 207,40 169,90 136,00 102,80 59,80 43,90
10.8V 249,80 221,20 193,80 161,40 132,00 99,70 58,60 42,80
11.1V 233,10 208,00 179,70 152,20 127,40 96,00 57,20 41,60
CHRAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W przy 25°C)
Napiecie / czas 5 min 8 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min 90 min
9.6V 3393,0 2947,8 2667,6 2131,8 1718,4 1262,4 729,0 541,8
10.0V 3169,8 2792,4 2527,2 2040,0 1618,8 1215,6 7014 520,8
10.2V 3074,4 2726,4 2464,8 2001,0 1575,6 1194,6 689,4 511,2
105V 2940,0 2623,2 2343,6 1931,4 1551,6 1176,0 686,4 505,8
10.8V 2805,0 2520,6 2222,4 1861,2 1527,6 1156,2 682,8 501,0
11.1V 2671,2 2418,0 2101,8 1791,0 1504,2 1136,4 679,8 495,6
R WamrecHrils
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA 2YOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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ZALEZNOSC NAPIECIA tADOWANIA OD TEMPERATURY CHRAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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| 0C (jesi wymagane jest 100%
—t— pojemnosci akumuiators, to nalezy
rzeprowadzi iadowanie
80 ~ przep: )

100 §
Q\\ Wymagane dodatkowe ladowanie
]
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Praca cykliczna
2.43~2.47VPC@25°C

/

N
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60 Wymagane iadowanie przed uzyciem
I~ akumulatora. Wykonane jak
najwczesniej pomoze w odzyskaniu
ﬁ) T utraconej pojemnosci
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Pojemnos¢ [%]

Moze wystapic nieodwaracaina
utrata pojemnosci. Nigdy nie woino
20 pozostawia¢ akumulatora bez

iadowania w tym stanie.
L Praca buforowa S
2.27~2.30VPC@25C 0 A
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